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Problem
В процессе работы пресса ламинирования фанеры из-за постоянного колебания температур
и большой влажности образовалась сильная коррозия поверхности верхнего архитрава,
которая достигала 6 мм, что повлекло за собой постоянные прожиги фанеры, неустранимый
брак производства.

Описание фотографий
* 1. Состояние архитрава до ремонта. , 
* 2. Нанесение материала Belzona 1121. , 
* 3. Выравнивание поверхности. , 
* 4. Состояние архитрава после ремонта. , 

Ситуация с приложением
С помощью системы материалов Belzona поверхность архитрава была выровнена в допуск +-0,4
мм и защищена от дальнейшей коррозии.

Способ применения
Ремонт выполнен по технологии разработанной и составленной совместно с техническими
представителями завода заказчика.

Белзона Факты
Ремонт такого оборудования методом шлифования с демонтажем занял бы по минимуму пол года,
что в условиях действующего производства было не возможным. Belzona предоставила
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уникальное решение этой проблемы в короткие сроки (4 суток), избавила предприятие от
дальнейших убытков в виде браков производства и существенно продлила его срок службы.
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